
  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0320/300033/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท ทีอาร ระยอง (ไทยแลนด) จํากัดเลขทะเบียนโรงงาน 10210003425504 [3-106-34/50รย] ลําดับที่ 106 105

จุดเก็บ บอตกตะกอน

สถานที่ตั้ง 19/1 หมู 2 ซอย - ถนน - ตําบล พนานิคม อําเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไมใชแลว ที่ไมเปนของเสียอันตราย สกัดโลหะจากกากตะกอนทองแดง (Copper Slag) ทําอิฐบล็อค และอิฐตัวหนอน ปริมาณ

นํ้าทิ้ง 0 ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย กวินา สุวรรณโมสิ

สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:49 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:27 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงาน

ฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบ

รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25670719-00207

ลักษณะตัวอยาง สีดํา วันที่วิเคราะห 19 กรกฎาคม 2567 ถึง 24 ตุลาคม 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

แคดเมียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 6.3 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

โครเมียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 104 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

ทองแดง (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 3,411 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

แมงกานีส (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 1,443 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

นิกเกิล (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 122 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

หมายเหตุ

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของซีลีเนียม มีคา 0.75 mg/kg

รายงานเพิ่มเติม รายงานผลการทดสอบ เลขที่รายงาน อก 0320/300007/2567 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2567

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

30 ตุลาคม 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

30 ตุลาคม 2567
ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 1/5



  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0320/300033/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท ทีอาร ระยอง (ไทยแลนด) จํากัดเลขทะเบียนโรงงาน 10210003425504 [3-106-34/50รย] ลําดับที่ 106 105

จุดเก็บ บอตกตะกอน

สถานที่ตั้ง 19/1 หมู 2 ซอย - ถนน - ตําบล พนานิคม อําเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไมใชแลว ที่ไมเปนของเสียอันตราย สกัดโลหะจากกากตะกอนทองแดง (Copper Slag) ทําอิฐบล็อค และอิฐตัวหนอน ปริมาณ

นํ้าทิ้ง 0 ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย กวินา สุวรรณโมสิ

สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:49 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:27 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงาน

ฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบ

รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25670719-00207

ลักษณะตัวอยาง สีดํา วันที่วิเคราะห 19 กรกฎาคม 2567 ถึง 24 ตุลาคม 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

ตะกั่ว (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 470 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

สังกะสี (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 9,325 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

สารหนู (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 92 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

แบเรียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 1,111 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

ซีลีเนียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ตรวจไมพบ US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

หมายเหตุ

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของซีลีเนียม มีคา 0.75 mg/kg

รายงานเพิ่มเติม รายงานผลการทดสอบ เลขที่รายงาน อก 0320/300007/2567 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2567

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

30 ตุลาคม 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

30 ตุลาคม 2567
ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 2/5



  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0320/300033/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท ทีอาร ระยอง (ไทยแลนด) จํากัดเลขทะเบียนโรงงาน 10210003425504 [3-106-34/50รย] ลําดับที่ 106 105

จุดเก็บ บอตกตะกอน

สถานที่ตั้ง 19/1 หมู 2 ซอย - ถนน - ตําบล พนานิคม อําเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไมใชแลว ที่ไมเปนของเสียอันตราย สกัดโลหะจากกากตะกอนทองแดง (Copper Slag) ทําอิฐบล็อค และอิฐตัวหนอน ปริมาณ

นํ้าทิ้ง 0 ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย กวินา สุวรรณโมสิ

สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:49 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:27 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงาน

ฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบ

รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25670719-00207

ลักษณะตัวอยาง สีดํา วันที่วิเคราะห 19 กรกฎาคม 2567 ถึง 24 ตุลาคม 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

โครเมียมเฮกซะวาเลนท (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ตรวจไมพบ US EPA 3060A, 7196 (Colorimetric)

แคดเมียม (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.085 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

โครเมียม (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.35 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

ทองแดง (มิลลิกรัมตอลิตร) 4.1 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

แมงกานีส (มิลลิกรัมตอลิตร) 22 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

หมายเหตุ

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของซีลีเนียม มีคา 0.75 mg/kg

รายงานเพิ่มเติม รายงานผลการทดสอบ เลขที่รายงาน อก 0320/300007/2567 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2567

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

30 ตุลาคม 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

30 ตุลาคม 2567
ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 3/5



  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0320/300033/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท ทีอาร ระยอง (ไทยแลนด) จํากัดเลขทะเบียนโรงงาน 10210003425504 [3-106-34/50รย] ลําดับที่ 106 105

จุดเก็บ บอตกตะกอน

สถานที่ตั้ง 19/1 หมู 2 ซอย - ถนน - ตําบล พนานิคม อําเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไมใชแลว ที่ไมเปนของเสียอันตราย สกัดโลหะจากกากตะกอนทองแดง (Copper Slag) ทําอิฐบล็อค และอิฐตัวหนอน ปริมาณ

นํ้าทิ้ง 0 ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย กวินา สุวรรณโมสิ

สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:49 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:27 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงาน

ฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบ

รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25670719-00207

ลักษณะตัวอยาง สีดํา วันที่วิเคราะห 19 กรกฎาคม 2567 ถึง 24 ตุลาคม 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

นิกเกิล (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.64 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

ตะกั่ว (มิลลิกรัมตอลิตร) 6.0 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

สังกะสี (มิลลิกรัมตอลิตร) 191 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

สารหนู (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.51 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

แบเรียม (มิลลิกรัมตอลิตร) 11 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

หมายเหตุ

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของซีลีเนียม มีคา 0.75 mg/kg

รายงานเพิ่มเติม รายงานผลการทดสอบ เลขที่รายงาน อก 0320/300007/2567 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2567

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

30 ตุลาคม 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

30 ตุลาคม 2567
ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 4/5



  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0320/300033/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท ทีอาร ระยอง (ไทยแลนด) จํากัดเลขทะเบียนโรงงาน 10210003425504 [3-106-34/50รย] ลําดับที่ 106 105

จุดเก็บ บอตกตะกอน

สถานที่ตั้ง 19/1 หมู 2 ซอย - ถนน - ตําบล พนานิคม อําเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไมใชแลว ที่ไมเปนของเสียอันตราย สกัดโลหะจากกากตะกอนทองแดง (Copper Slag) ทําอิฐบล็อค และอิฐตัวหนอน ปริมาณ

นํ้าทิ้ง 0 ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย กวินา สุวรรณโมสิ

สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:49 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:27 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงาน

ฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบ

รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25670719-00207

ลักษณะตัวอยาง สีดํา วันที่วิเคราะห 19 กรกฎาคม 2567 ถึง 24 ตุลาคม 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

ซีลีเนียม (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.018 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

ปรอท (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 0.022 US EPA 7473 (Thermal Decomposition Amalgamation)

ไฮโดรคารบอน (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 42 SM part 5520 part D and F

เหล็ก (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 52,978 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

อะลูมิเนียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 15,314 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

หมายเหตุ

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของซีลีเนียม มีคา 0.75 mg/kg

รายงานเพิ่มเติม รายงานผลการทดสอบ เลขที่รายงาน อก 0320/300007/2567 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2567

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

30 ตุลาคม 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

30 ตุลาคม 2567
ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 5/5

สิ้นสุดการรายงานผล


