
  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0310(1)/200048/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห

รายงานตอไปนี้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะหเฉพาะตัวอยาง อากาศ      บริษัท เคดีดี เอ็นเตอรไพรส จํากัด

เลขทะเบียนโรงงาน 10160006025613 [3-106-60/61ลบ] ลําดับที่ 106

สถานที่ตั้ง 88/8 หมู 3 ตําบล วังเพลิง อําเภอ โคกสําโรง จังหวัด ลพบุรี 15120

ประกอบกิจการ หลอหลอมและสกัดโลหะมีคา เชน ทองแดง สังกะสี ฯลฯ จากตะกรัน ตะกอน ฝุนและผงจากเตาหลอม และกระบวนการผลิตอื่นๆ ฝุนผง

จากระบบบําบัดอากาศ ระบบบําบัดนํ้าเสีย เศษโลหะ (Scrap) เศษผงที่มีโลหะที่มีคาเปนองคประกอบ ถอดแยกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากแผงวงจรไฟฟา

และบดยอยแผงวงจรไฟฟาถอดแยกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด บดสายไฟทองแดงแยกโลหะดวยนํ้า ปอกเปลือกสายไฟฟา

ตรวจวัด/เก็บตัวอยางโดย นายศิรัส ฌานปญญาชน สังกัด กลุมมาตรฐานวิธีการวิเคราะหทดสอบมลพิษและทะเบียนหองปฏิบัติการ

ตามคํารองขอของ นายพัฒนภูมิ แสนสา สังกัด กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอยางอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไวเทานั้น

วันที่วิเคราะห 28 พฤศจิกายน 2567 ถึง 2 ธันวาคม 2567

รหัสปฏิบัติการ 22-25671127-00036

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

แคดเมียม (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) นอยกวา 0.1 Isokinetic, ICP

โคบอลต (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) นอยกวา 0.1 Isokinetic, ICP

โครเมียม (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) นอยกวา 0.1 Isokinetic, ICP

ซีลีเนียม (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) นอยกวา 0.1 Isokinetic, ICP

ตะกั่ว (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) นอยกวา 0.1 Isokinetic, ICP

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตาม United Stated Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปลองระบายออกนอกโรงงานของเตาเผาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงหลังผานระบบบําบัดแบบถุงกรอง เก็บตัวอยางเมื่่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09.30 - 14.00 น.

รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะขณะเก็บ

ตัวอยางที่รอยละ 10.8

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นายวิชัย ผลวิริยชัย

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

9 ธันวาคม 2567

 

นางสาวดุษฎี จันทราช

ผูอํานวยการกลุมมาตรฐานวิธีการวิเคราะหทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนหองปฏิบัติการ

9 ธันวาคม 2567

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุมมาตรฐานวิธีการวิเคราะหทดสอบมลพิษและทะเบียนหองปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ตอ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ตอ 2199 หนา 1/3
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รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห
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ประกอบกิจการ หลอหลอมและสกัดโลหะมีคา เชน ทองแดง สังกะสี ฯลฯ จากตะกรัน ตะกอน ฝุนและผงจากเตาหลอม และกระบวนการผลิตอื่นๆ ฝุนผง

จากระบบบําบัดอากาศ ระบบบําบัดนํ้าเสีย เศษโลหะ (Scrap) เศษผงที่มีโลหะที่มีคาเปนองคประกอบ ถอดแยกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากแผงวงจรไฟฟา

และบดยอยแผงวงจรไฟฟาถอดแยกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด บดสายไฟทองแดงแยกโลหะดวยนํ้า ปอกเปลือกสายไฟฟา
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และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอยางอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไวเทานั้น

วันที่วิเคราะห 28 พฤศจิกายน 2567 ถึง 2 ธันวาคม 2567

รหัสปฏิบัติการ 22-25671127-00036

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

ทองแดง (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) นอยกวา 0.1 Isokinetic, ICP

แทลเลียม (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) นอยกวา 0.1 Isokinetic, ICP

นิกเกิล (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) นอยกวา 0.1 Isokinetic, ICP

เบริลเลียม (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) นอยกวา 0.1 Isokinetic, ICP

แบเรียม (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 0.3 Isokinetic, ICP

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตาม United Stated Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปลองระบายออกนอกโรงงานของเตาเผาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงหลังผานระบบบําบัดแบบถุงกรอง เก็บตัวอยางเมื่่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09.30 - 14.00 น.

รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะขณะเก็บ

ตัวอยางที่รอยละ 10.8

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย
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กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุมมาตรฐานวิธีการวิเคราะหทดสอบมลพิษและทะเบียนหองปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
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จากระบบบําบัดอากาศ ระบบบําบัดนํ้าเสีย เศษโลหะ (Scrap) เศษผงที่มีโลหะที่มีคาเปนองคประกอบ ถอดแยกชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากแผงวงจรไฟฟา

และบดยอยแผงวงจรไฟฟาถอดแยกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด บดสายไฟทองแดงแยกโลหะดวยนํ้า ปอกเปลือกสายไฟฟา

ตรวจวัด/เก็บตัวอยางโดย นายศิรัส ฌานปญญาชน สังกัด กลุมมาตรฐานวิธีการวิเคราะหทดสอบมลพิษและทะเบียนหองปฏิบัติการ

ตามคํารองขอของ นายพัฒนภูมิ แสนสา สังกัด กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ
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แมงกานีส (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) นอยกวา 0.1 Isokinetic, ICP

โมลิบดีนัม (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) นอยกวา 0.1 Isokinetic, ICP

วาเนเดียม (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) นอยกวา 0.1 Isokinetic, ICP

สังกะสี (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 0.4 Isokinetic, ICP

สารหนู (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) นอยกวา 0.1 Isokinetic, ICP

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตาม United Stated Environmental Protection Agency : U.S. EPA

- ภายในปลองระบายออกนอกโรงงานของเตาเผาที่ใชถานหินเปนเชื้อเพลิงหลังผานระบบบําบัดแบบถุงกรอง เก็บตัวอยางเมื่่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09.30 - 14.00 น.

รายงานผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) โดยมีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะขณะเก็บ
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ผูอํานวยการกลุมมาตรฐานวิธีการวิเคราะหทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนหองปฏิบัติการ

9 ธันวาคม 2567

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุมมาตรฐานวิธีการวิเคราะหทดสอบมลพิษและทะเบียนหองปฏิบัติการ
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