
  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0320/100210/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง นํ้า

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลงนํ้า บริษัท อุตสาหกรรมสีเขียว นํ้าใส จํากัดเลขทะเบียนโรงงาน 10200006725604 [3-106-67/60ชบ] ลําดับที่ 106

จุดเก็บ บอดินภายในบริเวณโรงงาน

สถานที่ตั้ง หมู 10 ตําบล นาวังหิน อําเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี 20140

ประกอบกิจการ ทําอิฐบล็อก อิฐตัวหนอน จากวัสดุที่ไมใชแลว เชน ฝุนกรอง จากระบบบําบัดอากาศ วัสดุพนขัดผิว ผงกรองคารบอน บดยอยตะกรันโลหะ

แยกโลหะมีคาจากนํ้ายาชุบโลหะ กากตะกอนระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีโลหะมีคา นําสารละลายกรด-ดางที่ใชแลว ปรับสภาพเพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหม

ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย นายสิริวัช ทนงศักดิ์

สังกัด กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 11:30 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 28 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10:35 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงาน

ฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบ

รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 11-25671128-00072

ลักษณะตัวอยาง สีเหลืองออน มีตะกอน วันที่วิเคราะห 6 ธันวาคม 2567 ถึง 15 มกราคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

เหล็ก (มิลลิกรัมตอลิตร) 460 Acid Digestion, ICP-OES

หมายเหตุ

- SM หมายถึง Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023

- วิธีทดสอบ  Acid Digestion, ICP-OES อางอิงตาม SM part 3030 F, 3120 B (ICP/OES)

- รายงานเพิ่มเติม รายงานผลการทดสอบ เลขที่รายงาน อก 0320/100159/2568 ลงวันที่ 3 มกราคม 2568

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางณัฐกานต ผาวันดี

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

24 มกราคม 2568

 

นายทวี อําพาพันธ

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

24 มกราคม 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 1/1

สิ้นสุดการรายงานผล


