
  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0310(1)/200154/2567
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะห

รายงานตอไปนี้รับรองผลการตรวจวัดวิเคราะหเฉพาะตัวอยาง อากาศ      บริษัท ธนเทพ คอนสตรัคชั่น จํากัด

เลขทะเบียนโรงงาน 20180068625637 [จ3-58(1)-40/63ชน] ลําดับที่ 58(1)

สถานที่ตั้ง 87 หมู 6 ตําบล หนองแซง อําเภอ หันคา จังหวัด ชัยนาท 17160

ประกอบกิจการ ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ

ตรวจวัด/เก็บตัวอยางโดย นายวิชัย ผลวิริยชัย สังกัด กลุมมาตรฐานวิธีการวิเคราะหทดสอบมลพิษและทะเบียนหองปฏิบัติการ

ตามคํารองขอของ นางสาวธัญวรัตน ตนแทน สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ

อักษร ใบรายงานผลจะรับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอยางอากาศตามจุดเก็บ วันที่ และเวลาที่ระบุไวเทานั้น

วันที่วิเคราะห 10 กรกฎาคม 2567 ถึง 12 กรกฎาคม 2567

รหัสปฏิบัติการ 23-25670708-00160

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

ฝุนทุกขนาด (มก./ลบ.ม.) 0.4 Filter, Gravimetric

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตาม The National Institute of Occupational Safety and Health : NIOSH

 

- บริเวณเครื่องอัดอิฐบล็อก เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.45-14.45 น.

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นายวิชัย ผลวิริยชัย

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

24 กรกฎาคม 2567

 

นายวิชัย ผลวิริยชัย

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ รักษาราชการแทนผูอํานวยการกลุม

มาตรฐานวิธีการวิเคราะหทดสอบมลพิษและทะเบียนหองปฏิบัติการ

24 กรกฎาคม 2567

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุมมาตรฐานวิธีการวิเคราะหทดสอบมลพิษและทะเบียนหองปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ตอ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ตอ 2199 หนา 1/1


