
  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0320/300006/2567
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท ทีอาร ระยอง (ไทยแลนด) จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 10210003425504 [3-106-34/50รย] ลําดับที่ 106 105

จุดเก็บ หลังโรงงาน

สถานที่ตั้ง 19/1 หมู 2 ซอย - ถนน - ตําบล พนานิคม อําเภอ นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง 21180

ประกอบกิจการ คัดแยกวัสดุที่ไมใชแลว ที่ไมเปนของเสียอันตราย สกัดโลหะจากกากตะกอนทองแดง (Copper Slag) ทําอิฐบล็อค และอิฐตัวหนอน

ปริมาณนํ้าทิ้ง 0 ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย กวินา สุวรรณโมสิ

สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:10 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:27 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลาย

ลักษณอักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25670719-00206

ลักษณะตัวอยาง สีดํา วันที่วิเคราะห 19 กรกฎาคม 2567 ถึง 24 กรกฎาคม 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

คาความเปนกรดและดางที่ 25 °C 8.4 US. EPA SW-846 Method 9045D

โครเมียม (Wt%) 0.093 X-ray Fluorescence Spectrometry

ทองแดง (Wt%) 3.7 X-ray Fluorescence Spectrometry

แมงกานีส (Wt%) 0.23 X-ray Fluorescence Spectrometry

นิกเกิล (Wt%) 0.011 X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

6 สิงหาคม 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

6 สิงหาคม 2567

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 1/3
ecefebbe
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คลอรีน (Wt%) 2.2 X-ray Fluorescence Spectrometry
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