
  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0320/300379/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท รอยัล ฟนนิชชิ่งจ จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 20200200225540 [จ3-62-2/54ชบ] ลําดับที่ 62

จุดเก็บ นํ้าลางสีจากที่รอสงกําจัดอาคาร B1

สถานที่ตั้ง 999/1-3 หมู 10 ตําบล หนองอิรุณ อําเภอ บานบึง จังหวัด ชลบุรี 20220

ประกอบกิจการ ผลิตมานสําเร็จรูป และสวนประกอบของมานและชิ้นสวนเฟอรนิเจอร ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย วรเมธ จันทีนอก

สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 14:50 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 19 มีนาคม 2568 เวลา 13:50 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ

อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25680319-00290

ลักษณะตัวอยาง สีดํา วันที่วิเคราะห 19 มีนาคม 2568 ถึง 8 เมษายน 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

แคดเมียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) นอยกวา 0.50 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

โครเมียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) นอยกวา 0.50 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

ทองแดง (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 1.2 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

แมงกานีส (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) นอยกวา 0.50 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

นิกเกิล (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) นอยกวา 0.50 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

หมายเหตุ

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ทดสอบตัวอยางในสภาวะเปยก (Wet)

ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม แมงกานีส มีคา 0.00030 mg/L และสารหนู มีคา 0.0050 mg/L และโครเมียมทั้งหมด

ตะกั่ว สังกะสี มีคา 0.050 mg/L และโครเมียมเฮกซะวาเลนท มีคา 0.0010 mg/L และนิกเกิล มีคา 0.0013 mg/L

สัญลักษณตัวอยางของผูเก็บ Ry1

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

24 เมษายน 2568

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

24 เมษายน 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 1/5
087c6110

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=087c6110-c2b9-44e8-8977-c65e246efb00


  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0320/300379/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท รอยัล ฟนนิชชิ่งจ จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 20200200225540 [จ3-62-2/54ชบ] ลําดับที่ 62

จุดเก็บ นํ้าลางสีจากที่รอสงกําจัดอาคาร B1

สถานที่ตั้ง 999/1-3 หมู 10 ตําบล หนองอิรุณ อําเภอ บานบึง จังหวัด ชลบุรี 20220

ประกอบกิจการ ผลิตมานสําเร็จรูป และสวนประกอบของมานและชิ้นสวนเฟอรนิเจอร ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย วรเมธ จันทีนอก

สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 14:50 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 19 มีนาคม 2568 เวลา 13:50 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ

อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25680319-00290

ลักษณะตัวอยาง สีดํา วันที่วิเคราะห 19 มีนาคม 2568 ถึง 8 เมษายน 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

ตะกั่ว (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) นอยกวา 0.50 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

สังกะสี (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) นอยกวา 0.50 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

สารหนู (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) นอยกวา 0.50 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

แบเรียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 1.1 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

ซีลีเนียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) นอยกวา 0.50 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

หมายเหตุ

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ทดสอบตัวอยางในสภาวะเปยก (Wet)

ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม แมงกานีส มีคา 0.00030 mg/L และสารหนู มีคา 0.0050 mg/L และโครเมียมทั้งหมด

ตะกั่ว สังกะสี มีคา 0.050 mg/L และโครเมียมเฮกซะวาเลนท มีคา 0.0010 mg/L และนิกเกิล มีคา 0.0013 mg/L

สัญลักษณตัวอยางของผูเก็บ Ry1

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

24 เมษายน 2568

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

24 เมษายน 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 2/5
087c6110

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=087c6110-c2b9-44e8-8977-c65e246efb00


  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0320/300379/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท รอยัล ฟนนิชชิ่งจ จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 20200200225540 [จ3-62-2/54ชบ] ลําดับที่ 62

จุดเก็บ นํ้าลางสีจากที่รอสงกําจัดอาคาร B1

สถานที่ตั้ง 999/1-3 หมู 10 ตําบล หนองอิรุณ อําเภอ บานบึง จังหวัด ชลบุรี 20220

ประกอบกิจการ ผลิตมานสําเร็จรูป และสวนประกอบของมานและชิ้นสวนเฟอรนิเจอร ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย วรเมธ จันทีนอก

สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 14:50 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 19 มีนาคม 2568 เวลา 13:50 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ

อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25680319-00290

ลักษณะตัวอยาง สีดํา วันที่วิเคราะห 19 มีนาคม 2568 ถึง 8 เมษายน 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

โครเมียมเฮกซะวาเลนท (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) นอยกวา 0.50 US EPA 3060A, 7196 (Colorimetric)

โครเมียมไตรวาเลนท (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) นอยกวา 0.50 Calculation Method

คาความเปนกรดและดาง 6.3 US EPA SW-846 Method 9045D

แคดเมียม (มิลลิกรัมตอลิตร) ตรวจไมพบ US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

โครเมียม (มิลลิกรัมตอลิตร) ตรวจไมพบ US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

หมายเหตุ

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ทดสอบตัวอยางในสภาวะเปยก (Wet)

ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม แมงกานีส มีคา 0.00030 mg/L และสารหนู มีคา 0.0050 mg/L และโครเมียมทั้งหมด

ตะกั่ว สังกะสี มีคา 0.050 mg/L และโครเมียมเฮกซะวาเลนท มีคา 0.0010 mg/L และนิกเกิล มีคา 0.0013 mg/L

สัญลักษณตัวอยางของผูเก็บ Ry1

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

24 เมษายน 2568

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

24 เมษายน 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 3/5
087c6110

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=087c6110-c2b9-44e8-8977-c65e246efb00


  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0320/300379/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท รอยัล ฟนนิชชิ่งจ จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 20200200225540 [จ3-62-2/54ชบ] ลําดับที่ 62

จุดเก็บ นํ้าลางสีจากที่รอสงกําจัดอาคาร B1

สถานที่ตั้ง 999/1-3 หมู 10 ตําบล หนองอิรุณ อําเภอ บานบึง จังหวัด ชลบุรี 20220

ประกอบกิจการ ผลิตมานสําเร็จรูป และสวนประกอบของมานและชิ้นสวนเฟอรนิเจอร ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย วรเมธ จันทีนอก

สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 14:50 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 19 มีนาคม 2568 เวลา 13:50 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ

อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25680319-00290

ลักษณะตัวอยาง สีดํา วันที่วิเคราะห 19 มีนาคม 2568 ถึง 8 เมษายน 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

ทองแดง (มิลลิกรัมตอลิตร) นอยกวา 0.10 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

แมงกานีส (มิลลิกรัมตอลิตร) ตรวจไมพบ US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

นิกเกิล (มิลลิกรัมตอลิตร) ตรวจไมพบ US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

ตะกั่ว (มิลลิกรัมตอลิตร) ตรวจไมพบ US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

สังกะสี (มิลลิกรัมตอลิตร) ตรวจไมพบ US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

หมายเหตุ

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ทดสอบตัวอยางในสภาวะเปยก (Wet)

ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม แมงกานีส มีคา 0.00030 mg/L และสารหนู มีคา 0.0050 mg/L และโครเมียมทั้งหมด

ตะกั่ว สังกะสี มีคา 0.050 mg/L และโครเมียมเฮกซะวาเลนท มีคา 0.0010 mg/L และนิกเกิล มีคา 0.0013 mg/L

สัญลักษณตัวอยางของผูเก็บ Ry1

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

24 เมษายน 2568

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

24 เมษายน 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 4/5
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  สําเนา

เลขที่รายงาน อก 0320/300379/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท รอยัล ฟนนิชชิ่งจ จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 20200200225540 [จ3-62-2/54ชบ] ลําดับที่ 62

จุดเก็บ นํ้าลางสีจากที่รอสงกําจัดอาคาร B1

สถานที่ตั้ง 999/1-3 หมู 10 ตําบล หนองอิรุณ อําเภอ บานบึง จังหวัด ชลบุรี 20220

ประกอบกิจการ ผลิตมานสําเร็จรูป และสวนประกอบของมานและชิ้นสวนเฟอรนิเจอร ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย วรเมธ จันทีนอก

สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 14:50 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 19 มีนาคม 2568 เวลา 13:50 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ

อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25680319-00290

ลักษณะตัวอยาง สีดํา วันที่วิเคราะห 19 มีนาคม 2568 ถึง 8 เมษายน 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

สารหนู (มิลลิกรัมตอลิตร) ตรวจไมพบ US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

แบเรียม (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.11 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

ซีลีเนียม (มิลลิกรัมตอลิตร) นอยกวา 0.010 US EPA SW-846 Method 3050B., 6010D (ICP-OES)

โครเมียมเฮกซะวาเลนท (มิลลิกรัมตอลิตร) ตรวจไมพบ US EPA 3060A, 7196 (Colorimetric)

โครเมียมไตรวาเลนท (มิลลิกรัมตอลิตร) ตรวจไมพบ Calculation Method

หมายเหตุ

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ทดสอบตัวอยางในสภาวะเปยก (Wet)

ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม แมงกานีส มีคา 0.00030 mg/L และสารหนู มีคา 0.0050 mg/L และโครเมียมทั้งหมด

ตะกั่ว สังกะสี มีคา 0.050 mg/L และโครเมียมเฮกซะวาเลนท มีคา 0.0010 mg/L และนิกเกิล มีคา 0.0013 mg/L

สัญลักษณตัวอยางของผูเก็บ Ry1

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

24 เมษายน 2568

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

24 เมษายน 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 5/5

สิ้นสุดการรายงานผล
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