
 

เลขที่รายงาน อก 0310(1)/400001/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง ดิน

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท ซี ที สตีล จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 10240052125630 [3-106-20/63ฉช] ลําดับที่ 106

จุดเก็บ ดินกนบอ

สถานที่ตั้ง 378 หมู 1 ตําบล เขาหินซอน อําเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24120

ประกอบกิจการ หลอมหลอเศษโลหะจากเศษอิเล็กทรอนิกส เพื่อกลับมาใชใหม ปริมาณนํ้าทิ้ง 0 ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย นายปฐมพงษ เอี่ยมเอก

สังกัด กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 เวลา 15:50 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 8 มกราคม 2568 เวลา 10:10 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ

อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 41-25680108-00001

ลักษณะตัวอยาง ดินโคลน สีนํ้าตาล วันที่วิเคราะห 8 มกราคม 2568 ถึง 14 มกราคม 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

คาความเปนกรดและดางที่ 25 °C 7.0 Electrometric Method

แคดเมียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 5.2 Acid Digestion, ICP-OES

โคบอลต (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 15 Acid Digestion, ICP-OES

โครเมียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 131 Acid Digestion, ICP-OES

ซีลีเนียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ตรวจไมพบ Acid Digestion, ICP-OES

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตาม Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (SW-846)

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นายสุทธิสาร แกวคราม

นักวิทยาศาสตรชํานาญการ

23 มกราคม 2568

 

นางสาวดุษฎี จันทราช

ผูอํานวยการกลุมมาตรฐานวิธีการวิเคราะหทดสอบมลพิษและ

ทะเบียนหองปฏิบัติการ

23 มกราคม 2568

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุมมาตรฐานวิธีการวิเคราะหทดสอบมลพิษและทะเบียนหองปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02-430-6312 ตอ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ตอ 2199 หนา 1/3
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ตะกั่ว (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 240 Acid Digestion, ICP-OES

ทองแดง (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 4,220 Acid Digestion, ICP-OES

แทลเลียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ตรวจไมพบ Acid Digestion, ICP-OES

นิกเกิล (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 93 Acid Digestion, ICP-OES

เบริลเลียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 3.5 Acid Digestion, ICP-OES
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แบเรียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 689 Acid Digestion, ICP-OES

แมงกานีส (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 671 Acid Digestion, ICP-OES

โมลิบดีนัม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 15 Acid Digestion, ICP-OES

สังกะสี (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 8,210 Acid Digestion, ICP-OES

สารหนู (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 5.6 Acid Digestion, ICP-OES
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