
 

เลขที่รายงาน อก 0320/300238/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง ลํารางสาธารณะ ในพื้นที่หมูที่ 8 ตําบลสาริกา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

จุดเก็บ พื้นที่หมูที่ 8 ตําบลสาริกา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

สถานที่ตั้ง พื้นที่หมูที่ 8 ตําบลสาริกา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ตําบล สาริกา อําเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000

เก็บตัวอยางโดย ณชรพงศ บุญทา

สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2568 เวลา 10:00 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 17 กุมภาพันธ 2568 เวลา 13:17 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ

อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 32-25680217-00242

ลักษณะตัวอยาง ผงสีเทา วันที่วิเคราะห 17 กุมภาพันธ 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

คาความเปนกรดและดางที่ 25 °C 7.8 US EPA SW-846 Method 9045D

ทองแดง (Wt%) 0.083 X-ray Fluorescence Spectrometry

แมงกานีส (Wt%) 0.27 X-ray Fluorescence Spectrometry

นิกเกิล (Wt%) 0.037 X-ray Fluorescence Spectrometry

สังกะสี (Wt%) 11 X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ทดสอบตัวอยางในสภาวะเปยก (Wet)

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

17 กุมภาพันธ 2568

 

นายทวี อําพาพันธ

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

17 กุมภาพันธ 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 1/3
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จุดเก็บ พื้นที่หมูที่ 8 ตําบลสาริกา อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
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เหล็ก (Wt%) 6.8 X-ray Fluorescence Spectrometry

อะลูมิเนียม (Wt%) 53 X-ray Fluorescence Spectrometry

คลอรีน (Wt%) 8.5 X-ray Fluorescence Spectrometry

แคลเซียม (Wt%) 1.5 X-ray Fluorescence Spectrometry

ซิลิคอน (Wt%) 3.7 X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก
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สิ้นสุดการรายงานผล


