
 

เลขที่รายงาน อก 0320/300051/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง พื้นที่สีแดงขางบริษัท ที แอนด ที เวสท แมเนจเมนท 2017 จํากัด

จุดเก็บ ขอบบอนํ้าดานทิศใต

สถานที่ตั้ง พื้นที่สีแดงขางบริษัท ที แอนด ที เวสท แมเนจเมนท 2017 จํากัด ตําบล ศรีมหาโพธิ อําเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

เก็บตัวอยางโดย นายสุริยา วงษาศักดิ์

สังกัด ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 เวลา 11:50 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 7 ตุลาคม 2567 เวลา 09:57 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงาน

ฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบ

รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 32-25671007-00039

ลักษณะตัวอยาง สีดํา วันที่วิเคราะห 3 กันยายน 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

โครเมียม (Wt%) 0.70 X-ray Fluorescence Spectrometry

ทองแดง (Wt%) 16 X-ray Fluorescence Spectrometry

แมงกานีส (Wt%) 0.88 X-ray Fluorescence Spectrometry

นิกเกิล (Wt%) 12 X-ray Fluorescence Spectrometry

ตะกั่ว (Wt%) 12 X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

31 ตุลาคม 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

31 ตุลาคม 2567

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 1/3
9a29c7d0

Signed by DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS 
Date: 2024-10-31T14:07:55.396+07:00 
Reason: รับรองและผ่านการพิจารณาแล้ว



 

เลขที่รายงาน อก 0320/300051/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง พื้นที่สีแดงขางบริษัท ที แอนด ที เวสท แมเนจเมนท 2017 จํากัด

จุดเก็บ ขอบบอนํ้าดานทิศใต

สถานที่ตั้ง พื้นที่สีแดงขางบริษัท ที แอนด ที เวสท แมเนจเมนท 2017 จํากัด ตําบล ศรีมหาโพธิ อําเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

เก็บตัวอยางโดย นายสุริยา วงษาศักดิ์

สังกัด ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 เวลา 11:50 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 7 ตุลาคม 2567 เวลา 09:57 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงาน

ฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบ

รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 32-25671007-00039

ลักษณะตัวอยาง สีดํา วันที่วิเคราะห 3 กันยายน 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

สังกะสี (Wt%) 0.36 X-ray Fluorescence Spectrometry

เหล็ก (Wt%) 8.7 X-ray Fluorescence Spectrometry

ปรอท (Wt%) 15 X-ray Fluorescence Spectrometry

คลอรีน (Wt%) 19 X-ray Fluorescence Spectrometry

แคลเซียม (Wt%) 2.7 X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

31 ตุลาคม 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

31 ตุลาคม 2567

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 2/3
9a29c7d0



 

เลขที่รายงาน อก 0320/300051/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง พื้นที่สีแดงขางบริษัท ที แอนด ที เวสท แมเนจเมนท 2017 จํากัด

จุดเก็บ ขอบบอนํ้าดานทิศใต

สถานที่ตั้ง พื้นที่สีแดงขางบริษัท ที แอนด ที เวสท แมเนจเมนท 2017 จํากัด ตําบล ศรีมหาโพธิ อําเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 25140

เก็บตัวอยางโดย นายสุริยา วงษาศักดิ์

สังกัด ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 เวลา 11:50 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 7 ตุลาคม 2567 เวลา 09:57 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงาน

ฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบ

รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 32-25671007-00039

ลักษณะตัวอยาง สีดํา วันที่วิเคราะห 3 กันยายน 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

ซิลิคอน (Wt%) 12 X-ray Fluorescence Spectrometry

ไทเทเนียม (Wt%) 0.85 X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

31 ตุลาคม 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

31 ตุลาคม 2567

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 3/3

สิ้นสุดการรายงานผล
9a29c7d0


