
 

เลขที่รายงาน อก 0321/300062/2567
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลงนํ้า บริษัท เจิงฉิว (ประเทศไทย) จํากัด

จุดเก็บ กากที่ผสมเปนกอนของโรงงานที่ไมไดรับใบอนุญาต

สถานที่ตั้ง เลขที่ 2/5 หมูที่ 6 ตําบล นาโคก อําเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

เก็บตัวอยางโดย ปติกร ประทุมชาติ

สังกัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 12:40 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 14 มิถุนายน 2567 เวลา 10:16 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวารายงาน

ฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณอักษร ใบ

รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 32-25670614-00067

ลักษณะตัวอยาง ของแข็งสีดํา วันที่วิเคราะห 14 มิถุนายน 2567 ถึง 8 กรกฎาคม 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

คาความเปนกรดและดางที่ 25 °C 12.6 SW-846 Method 9045D

แคดเมียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 31 SW-846, Method 3050 B/ICP-AES

โครเมียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 363 SW-846, Method 3050 B/ICP-AES

ทองแดง (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 131,000 SW-846, Method 3050 B/ICP-AES

แมงกานีส (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 1,440 SW-846, Method 3050 B/ICP-AES

หมายเหตุ

- วิธีวิเคราะหตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2566 และ U.S.EPA. SW-846 Test Methods for

Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

ณัฏฐชัย นอยพิมพ

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

12 กรกฎาคม 2567

 

วิชุดา สัมฤทธิ์ผล

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

12 กรกฎาคม 2567

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

123 หมู 4 คุงกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

โทร. 03-291-9549 ตอ 5101 โทรสาร - หนา 1/2
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นิกเกิล (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 410 SW-846, Method 3050 B/ICP-AES

ตะกั่ว (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 2,510 SW-846, Method 3050 B/ICP-AES

สังกะสี (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 11,600 SW-846, Method 3050 B/ICP-AES

หมายเหตุ
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สิ้นสุดการรายงานผล
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