
 

เลขที่รายงาน อก 0320/300071/2567
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท ทีเอชเอชบี โมลีโพรเซสซิ่ง จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 20240100125614 [จ3-42(1)-1/61ฉช] ลําดับที่ 42(1)

จุดเก็บ บอตกตะกอน

สถานที่ตั้ง 193 หมู 11 ตําบล หัวสําโรง อําเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24120

ประกอบกิจการ ผลิต ROASTEDMOLYBDENUM CONCENTRATE และ AMMONIUM PERRHENATE ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยาง

โดย นางสาวกษมล บัวแกว

สังกัด ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13:35 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:57 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลาย

ลักษณอักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25670701-00178

ลักษณะตัวอยาง สีนํ้าตาลเขม วันที่วิเคราะห 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 20 กันยายน 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

คาความเปนกรดและดางที่ 25 °C 1.4 US. EPA SW-846 Method 9045D

แคดเมียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ตรวจไมพบ Acid Digestion, ICP-OES

โครเมียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) นอยกวา 5.0 Acid Digestion, ICP-OES

ทองแดง (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 39 Acid Digestion, ICP-OES

แมงกานีส (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 7.7 Acid Digestion, ICP-OES

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.75 mg/kg และนิกเกิล มีคา 1.5 mg/kg

ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.00030 mg/L

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

23 กันยายน 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

23 กันยายน 2567ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 1/9
83467450

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=83467450-836c-458b-841b-5b6870fdfb0c


 

เลขที่รายงาน อก 0320/300071/2567
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท ทีเอชเอชบี โมลีโพรเซสซิ่ง จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 20240100125614 [จ3-42(1)-1/61ฉช] ลําดับที่ 42(1)

จุดเก็บ บอตกตะกอน

สถานที่ตั้ง 193 หมู 11 ตําบล หัวสําโรง อําเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24120

ประกอบกิจการ ผลิต ROASTEDMOLYBDENUM CONCENTRATE และ AMMONIUM PERRHENATE ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยาง

โดย นางสาวกษมล บัวแกว

สังกัด ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13:35 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:57 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลาย

ลักษณอักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25670701-00178

ลักษณะตัวอยาง สีนํ้าตาลเขม วันที่วิเคราะห 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 20 กันยายน 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

นิกเกิล (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ตรวจไมพบ Acid Digestion, ICP-OES

ตะกั่ว (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 38 Acid Digestion, ICP-OES

สังกะสี (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) นอยกวา 25 Acid Digestion, ICP-OES

สารหนู (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 134 Acid Digestion, ICP-OES

แบเรียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 113 Acid Digestion, ICP-OES

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.75 mg/kg และนิกเกิล มีคา 1.5 mg/kg

ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.00030 mg/L

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

23 กันยายน 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

23 กันยายน 2567ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 2/9
83467450

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=83467450-836c-458b-841b-5b6870fdfb0c


 

เลขที่รายงาน อก 0320/300071/2567
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท ทีเอชเอชบี โมลีโพรเซสซิ่ง จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 20240100125614 [จ3-42(1)-1/61ฉช] ลําดับที่ 42(1)

จุดเก็บ บอตกตะกอน

สถานที่ตั้ง 193 หมู 11 ตําบล หัวสําโรง อําเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24120

ประกอบกิจการ ผลิต ROASTEDMOLYBDENUM CONCENTRATE และ AMMONIUM PERRHENATE ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยาง

โดย นางสาวกษมล บัวแกว

สังกัด ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13:35 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:57 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลาย

ลักษณอักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25670701-00178

ลักษณะตัวอยาง สีนํ้าตาลเขม วันที่วิเคราะห 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 20 กันยายน 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

ซีลีเนียม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 8,282 Acid Digestion, ICP-OES

ปรอท (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 0.57 US EPA 7473 (Thermal Decomposition Amalgamation)

แคดเมียม (มิลลิกรัมตอลิตร) ตรวจไมพบ Waste Extraction, Acid Digestion, ICP-OES

โครเมียม (มิลลิกรัมตอลิตร) นอยกวา 0.10 Waste Extraction, Acid Digestion, ICP-OES

ทองแดง (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.26 Waste Extraction, Acid Digestion, ICP-OES

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.75 mg/kg และนิกเกิล มีคา 1.5 mg/kg

ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.00030 mg/L

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

23 กันยายน 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

23 กันยายน 2567ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 3/9
83467450

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=83467450-836c-458b-841b-5b6870fdfb0c


 

เลขที่รายงาน อก 0320/300071/2567
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท ทีเอชเอชบี โมลีโพรเซสซิ่ง จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 20240100125614 [จ3-42(1)-1/61ฉช] ลําดับที่ 42(1)

จุดเก็บ บอตกตะกอน

สถานที่ตั้ง 193 หมู 11 ตําบล หัวสําโรง อําเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24120

ประกอบกิจการ ผลิต ROASTEDMOLYBDENUM CONCENTRATE และ AMMONIUM PERRHENATE ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยาง

โดย นางสาวกษมล บัวแกว

สังกัด ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13:35 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:57 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลาย

ลักษณอักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25670701-00178

ลักษณะตัวอยาง สีนํ้าตาลเขม วันที่วิเคราะห 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 20 กันยายน 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

แมงกานีส (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.14 Waste Extraction, Acid Digestion, ICP-OES

นิกเกิล (มิลลิกรัมตอลิตร) นอยกวา 0.10 Waste Extraction, Acid Digestion, ICP-OES

ตะกั่ว (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.90 Waste Extraction, Acid Digestion, ICP-OES

สังกะสี (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.26 Waste Extraction, Acid Digestion, ICP-OES

สารหนู (มิลลิกรัมตอลิตร) 4.3 Waste Extraction, Acid Digestion, ICP-OES

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.75 mg/kg และนิกเกิล มีคา 1.5 mg/kg

ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.00030 mg/L

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

23 กันยายน 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

23 กันยายน 2567ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 4/9
83467450

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=83467450-836c-458b-841b-5b6870fdfb0c


 

เลขที่รายงาน อก 0320/300071/2567
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท ทีเอชเอชบี โมลีโพรเซสซิ่ง จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 20240100125614 [จ3-42(1)-1/61ฉช] ลําดับที่ 42(1)

จุดเก็บ บอตกตะกอน

สถานที่ตั้ง 193 หมู 11 ตําบล หัวสําโรง อําเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24120

ประกอบกิจการ ผลิต ROASTEDMOLYBDENUM CONCENTRATE และ AMMONIUM PERRHENATE ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยาง

โดย นางสาวกษมล บัวแกว

สังกัด ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13:35 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:57 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลาย

ลักษณอักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25670701-00178

ลักษณะตัวอยาง สีนํ้าตาลเขม วันที่วิเคราะห 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 20 กันยายน 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

แบเรียม (มิลลิกรัมตอลิตร) 1.4 Waste Extraction, Acid Digestion, ICP-OES

ซีลีเนียม (มิลลิกรัมตอลิตร) 45 Waste Extraction, Acid Digestion, ICP-OES

โมลิบดินัม (มิลลิกรัมตอลิตร) 302 Waste Extraction, Acid Digestion, ICP-OES

ปรอท (มิลลิกรัมตอลิตร) 0.0047 US EPA 7473 (Thermal Decomposition Amalgamation)

โครเมียม (Wt%) 0.017 X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.75 mg/kg และนิกเกิล มีคา 1.5 mg/kg

ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.00030 mg/L

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

23 กันยายน 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

23 กันยายน 2567ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 5/9
83467450

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=83467450-836c-458b-841b-5b6870fdfb0c


 

เลขที่รายงาน อก 0320/300071/2567
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท ทีเอชเอชบี โมลีโพรเซสซิ่ง จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 20240100125614 [จ3-42(1)-1/61ฉช] ลําดับที่ 42(1)

จุดเก็บ บอตกตะกอน

สถานที่ตั้ง 193 หมู 11 ตําบล หัวสําโรง อําเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24120

ประกอบกิจการ ผลิต ROASTEDMOLYBDENUM CONCENTRATE และ AMMONIUM PERRHENATE ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยาง

โดย นางสาวกษมล บัวแกว

สังกัด ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13:35 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:57 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลาย

ลักษณอักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25670701-00178

ลักษณะตัวอยาง สีนํ้าตาลเขม วันที่วิเคราะห 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 20 กันยายน 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

ทองแดง (Wt%) 0.14 X-ray Fluorescence Spectrometry

แมงกานีส (Wt%) 0.0094 X-ray Fluorescence Spectrometry

นิกเกิล (Wt%) 0.0098 X-ray Fluorescence Spectrometry

ตะกั่ว (Wt%) 1.4 X-ray Fluorescence Spectrometry

สังกะสี (Wt%) 0.12 X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.75 mg/kg และนิกเกิล มีคา 1.5 mg/kg

ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.00030 mg/L

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

23 กันยายน 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

23 กันยายน 2567ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 6/9
83467450

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=83467450-836c-458b-841b-5b6870fdfb0c


 

เลขที่รายงาน อก 0320/300071/2567
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท ทีเอชเอชบี โมลีโพรเซสซิ่ง จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 20240100125614 [จ3-42(1)-1/61ฉช] ลําดับที่ 42(1)

จุดเก็บ บอตกตะกอน

สถานที่ตั้ง 193 หมู 11 ตําบล หัวสําโรง อําเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24120

ประกอบกิจการ ผลิต ROASTEDMOLYBDENUM CONCENTRATE และ AMMONIUM PERRHENATE ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยาง

โดย นางสาวกษมล บัวแกว

สังกัด ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13:35 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:57 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลาย

ลักษณอักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25670701-00178

ลักษณะตัวอยาง สีนํ้าตาลเขม วันที่วิเคราะห 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 20 กันยายน 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

สารหนู (Wt%) 0.39 X-ray Fluorescence Spectrometry

ซีลีเนียม (Wt%) 35 X-ray Fluorescence Spectrometry

เหล็ก (Wt%) 3.3 X-ray Fluorescence Spectrometry

ปรอท (Wt%) 0.51 X-ray Fluorescence Spectrometry

กํามะถัน (Wt%) 12 X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.75 mg/kg และนิกเกิล มีคา 1.5 mg/kg

ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.00030 mg/L

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

23 กันยายน 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

23 กันยายน 2567ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 7/9
83467450

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=83467450-836c-458b-841b-5b6870fdfb0c


 

เลขที่รายงาน อก 0320/300071/2567
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท ทีเอชเอชบี โมลีโพรเซสซิ่ง จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 20240100125614 [จ3-42(1)-1/61ฉช] ลําดับที่ 42(1)

จุดเก็บ บอตกตะกอน

สถานที่ตั้ง 193 หมู 11 ตําบล หัวสําโรง อําเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24120

ประกอบกิจการ ผลิต ROASTEDMOLYBDENUM CONCENTRATE และ AMMONIUM PERRHENATE ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยาง

โดย นางสาวกษมล บัวแกว

สังกัด ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13:35 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:57 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลาย

ลักษณอักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25670701-00178

ลักษณะตัวอยาง สีนํ้าตาลเขม วันที่วิเคราะห 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 20 กันยายน 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

คลอรีน (Wt%) 6.2 X-ray Fluorescence Spectrometry

แคลเซียม (Wt%) 1.7 X-ray Fluorescence Spectrometry

ซิลิคอน (Wt%) 36 X-ray Fluorescence Spectrometry

ไทเทเนียม (Wt%) 0.98 X-ray Fluorescence Spectrometry

โพแทสเซียม (Wt%) 0.48 X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.75 mg/kg และนิกเกิล มีคา 1.5 mg/kg

ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.00030 mg/L

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

23 กันยายน 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

23 กันยายน 2567ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 8/9
83467450
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เลขที่รายงาน อก 0320/300071/2567
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท ทีเอชเอชบี โมลีโพรเซสซิ่ง จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 20240100125614 [จ3-42(1)-1/61ฉช] ลําดับที่ 42(1)

จุดเก็บ บอตกตะกอน

สถานที่ตั้ง 193 หมู 11 ตําบล หัวสําโรง อําเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24120

ประกอบกิจการ ผลิต ROASTEDMOLYBDENUM CONCENTRATE และ AMMONIUM PERRHENATE ปริมาณนํ้าทิ้ง ไมระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยาง

โดย นางสาวกษมล บัวแกว

สังกัด ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13:35 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:57 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลาย

ลักษณอักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25670701-00178

ลักษณะตัวอยาง สีนํ้าตาลเขม วันที่วิเคราะห 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 20 กันยายน 2567

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

รีเนียม (Wt%) 2.1 X-ray Fluorescence Spectrometry

โมลิบดินัม (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 12,555 Acid Digestion, ICP-OES

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก

- มาตรฐานควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- วิธีวิเคราะหทดสอบอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ.2566

- U.S.EPA หมายถึง United States Environmental Protection Agency. SW-846

- ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.75 mg/kg และนิกเกิล มีคา 1.5 mg/kg

ตรวจไมพบ, Method Detection Limit (MDL) ของแคดเมียม มีคา 0.00030 mg/L

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

วิศวกรปฏิบัติการ

23 กันยายน 2567

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

23 กันยายน 2567

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 9/9

สิ้นสุดการรายงานผล
83467450
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