
 

เลขที่รายงาน อก 0320/300539/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลนด) จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 10250260225627 [3-59-9/62ปจ] ลําดับที่ 59

จุดเก็บ โกดังเก็บฝุน

สถานที่ตั้ง 139 หมู 13 ตําบล หัวหวา อําเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 10310

ประกอบกิจการ ผลิตเหล็กแทงและผลิตภัณฑเหล็กที่ผลิตจากเหล็กลวด เชน ลวดเชื่อม ตะปู ตะแกรงไวรแมช ขนาด 3,060 ตันตอวัน ปริมาณนํ้าทิ้ง ไม

ระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย นายปฐมพงษ เอี่ยมเอก

สังกัด กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 11:10 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09:01 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ

อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25680606-00480

ลักษณะตัวอยาง ผงสีเทาเขม วันที่วิเคราะห 9 มิถุนายน 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

โครเมียม (Wt%) 0.090 X-ray Fluorescence Spectrometry

ทองแดง (Wt%) 0.25 X-ray Fluorescence Spectrometry

แมงกานีส (Wt%) 0.43 X-ray Fluorescence Spectrometry

นิกเกิล (Wt%) 0.012 X-ray Fluorescence Spectrometry

ตะกั่ว (Wt%) 3.0 X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก

- สัญลักษณตัวอยางของผูเก็บ WH2

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

23 มิถุนายน 2568

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

23 มิถุนายน 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 1/3
974f919a

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=974f919a-544f-4d26-9e2e-be7e87f81f25


 

เลขที่รายงาน อก 0320/300539/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลนด) จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 10250260225627 [3-59-9/62ปจ] ลําดับที่ 59

จุดเก็บ โกดังเก็บฝุน

สถานที่ตั้ง 139 หมู 13 ตําบล หัวหวา อําเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 10310

ประกอบกิจการ ผลิตเหล็กแทงและผลิตภัณฑเหล็กที่ผลิตจากเหล็กลวด เชน ลวดเชื่อม ตะปู ตะแกรงไวรแมช ขนาด 3,060 ตันตอวัน ปริมาณนํ้าทิ้ง ไม

ระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย นายปฐมพงษ เอี่ยมเอก

สังกัด กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 11:10 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09:01 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ

อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25680606-00480

ลักษณะตัวอยาง ผงสีเทาเขม วันที่วิเคราะห 9 มิถุนายน 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

สังกะสี (Wt%) 77 X-ray Fluorescence Spectrometry

เหล็ก (Wt%) 12 X-ray Fluorescence Spectrometry

คลอรีน (Wt%) 4.3 X-ray Fluorescence Spectrometry

แคลเซียม (Wt%) 0.87 X-ray Fluorescence Spectrometry

ซิลิคอน (Wt%) 1.9 X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก

- สัญลักษณตัวอยางของผูเก็บ WH2

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

23 มิถุนายน 2568

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

23 มิถุนายน 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 2/3
974f919a

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=974f919a-544f-4d26-9e2e-be7e87f81f25


 

เลขที่รายงาน อก 0320/300539/2568
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รายงานการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ

รายงานนี้รับรองผลการตรวจ วัด วิเคราะหทดสอบ เฉพาะตัวอยาง สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว

ขอมูลจากลูกคา

จากโรงงาน/แหลง บริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลนด) จํากัด เลขทะเบียนโรงงาน 10250260225627 [3-59-9/62ปจ] ลําดับที่ 59

จุดเก็บ โกดังเก็บฝุน

สถานที่ตั้ง 139 หมู 13 ตําบล หัวหวา อําเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี 10310

ประกอบกิจการ ผลิตเหล็กแทงและผลิตภัณฑเหล็กที่ผลิตจากเหล็กลวด เชน ลวดเชื่อม ตะปู ตะแกรงไวรแมช ขนาด 3,060 ตันตอวัน ปริมาณนํ้าทิ้ง ไม

ระบุ ลบ.ม./วัน เก็บตัวอยางโดย นายปฐมพงษ เอี่ยมเอก

สังกัด กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 11:10 น.

ขอมูลจากหองปฏิบัติการ

วันที่หองปฏิบัติการรับตัวอยาง 6 มิถุนายน 2568 เวลา 09:01 น.

และหามนํารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออางอิงกอนไดรับอนุญาต หากมีการ ขูด ขีด ฆา แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือขอความใดๆ ถือวา

รายงานฉบับนี้ไมสมบูรณและหามคัดถายใบรายงานการตรวจ วัด วิเคราะหแตเพียงบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตจากหองปฏิบัติการเปนลายลักษณ

อักษร ใบรายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอยางที่ไดรับการตรวจวิเคราะหเทานั้น

รหัสปฏิบัติการ 31-25680606-00480

ลักษณะตัวอยาง ผงสีเทาเขม วันที่วิเคราะห 9 มิถุนายน 2568

รายงานตรวจวัด/วิเคราะห ผลวิเคราะห วิธีทดสอบ

ไทเทเนียม (Wt%) 0.11 X-ray Fluorescence Spectrometry

โบรมีน (Wt%) 0.13 X-ray Fluorescence Spectrometry

หมายเหตุ

- Wt% หมายถึง รอยละโดยนํ้าหนักตอนํ้าหนัก

- สัญลักษณตัวอยางของผูเก็บ WH2

ทบทวนโดย   อนุมัติโดย

 

นางสาวกษมล บัวแกว

นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

23 มิถุนายน 2568

 

นายทวี อําพาพันธ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

23 มิถุนายน 2568

ศูนยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

โทร. 03-313-6059 โทรสาร หนา 3/3

สิ้นสุดการรายงานผล
974f919a

https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=974f919a-544f-4d26-9e2e-be7e87f81f25
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